Aldre rodgods fran
Studentholmen i Uppsala — en
undersokning av proveniens
genom pXRF- och ICP-analys

Joakim Kjellberg, Torbjorn Brorsson & Erik Johansson

Glazed redware from Studentholmen in Uppsala — an evaluation of provenience using
XRF and ICP analysis. The assemblage of pottery from Studentholmen, excavated by
Knut Stjerna in 1907, contains one of the largest and most varied collections of med-
ieval lead glazed redwares from the medieval town of Uppsala. Previous research has
pointed to the similarities in form and technology with the larger production centres
in western Europe as well as to the possibilities that some of the less elaborately deco-
rated jugs might be locally produced. A three-step study, aimed at establishing the
provenience of the material, by using traditional macroscopical classification, pXRF
for a non-destructive screening and ICP-analysis from identified groups have been
conducted in 2023. The study shows that the main centres for production of the ves-
sels in Studentholmen were northern Germany and Netherlands. Furthermore, the
study shows methodological potential for combined analyses of large assemblages of
pottery in the future, thus making more materials in museum collections available
for much needed research.

Inledning Sverige. Platsen undersdktes 1907 av
docent Knut Stjerna och den arkeo-
logiska institutionen vid Uppsala
universitet. Under medeltiden lag
Studentholmen centralt i den vistra
delen av Uppsala, nedanfér dom-

Fyndmaterialet frain Studentholmen
ir resultatet av en av de forsta storre
och vetenskapligt genomférda stads-
arkeologiska undersékningarna i
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kyrkan och uppstroms kvarnfallet i
Fyrisin. Idag utgér fyndmaterialet
en av de storsta och mest varierade
samlingarna av ildre rédgods fran
det medeltida Uppsala.

Det som i skandinavisk kontext
vanligen beskrivs som ildre rodgods
utgdrs av utvindigt blyglaserade
kirl, mestadels utskinknings- och
dryckeskirl, av oxiderande brint ler-
gods. Det medeltida glaserade rod-
godset ir en stor heterogen godstyp
som konsumerades i hela Nordvist-
europa, i England, Ostersjpomradet
och Skandinavien. Den dominerande
kirlformen utgors av kannor. Det
ildre rodgodset producerades frin
den senare delen av 1100-talet «ill ca
1400 med tva huvudsakliga produk-
tionsomriden frin norra Frankrike
till Nederlinderna, med tyngdpunke
i Flandern, och i s6dra Skandinavien,
med tyngdpunke i dagens Danmark
men dven i sddra Sverige (Madsen
& Stilke 2001; Brorsson & Jeffery
2022). Flera produktionsplatser ir
kinda (Liidtke 1985, s. 57; Kock
2001:Fig. 1), och under senare tid,
i samband med att fler keramiska
ICP-MA/ES-analyser har utforts,
har dven Liibeck eller norra Tyskland
lyfts fram som ursprungskandidater
(Brorsson 2021, s. 295).

Tidigare forskning pa material
frin Uppsala och Studentholmen
har fokuserat pé att bestimma typ av
keramik, kirlform och datering samt
pekat pd de formmassiga likheterna
med samtida material frin de stora
producenterna i Visteuropa och Syd-
skandinavien, men ocksd diskuterat
mojligheten av en lokal produktion
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av enklare kannor och tillbringare
i rodgods under sent 1200-tal (EIf-
wendahl 1995, 1999). Nagra pro-
duktionsplatser for ildre rodgods i
andra mellansvenska stiderna ir inte
kinda i dagsliget men har bland
annat foreslagits i Stockholm och
Enkoping utifran de lokala fynd-
materialens karaktiristik (Johansson
2019).

Idag fokuserar den internationella
keramikforskningen och framfor allt
forskningen om medeltida keramik i
Nordeuropa alltmer pa kirlens pro-
veniens och distribution inom de
nordeuropeiska handelsnitverken.
Tack vare den tekniska utvecklingen
av olika kemiska analyser kan man
idag bittre bestimma var kirlen har
tillverkats och det ger en ny och vik-
tig dimension till bdde keramiken
och minniskorna som nyttjat den
(Linaa 2016; Johansson 2022). Mot
denna bakgrund har fyndmaterialet
frain Studentholmen aterigen bear-
betats under 2023, denna ging med
pXRF och ICP-MA/ES analyser.
Denna artikel presenterar studiens
resultat men diskuterar dven den
valda metoden som har potential
for fortsatta och utvidgade studier i
framtiden.

Undersokningen 1907
och fyndmaterialets
tidigare bearbetning

Utgrdvningarna vid Studentholmen
1907 skedde i samband med att en
ny saluhall skulle byggas mellan S:t
Eriks torg och Fyrisin i centrala
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Uppsala. Knut Stjerna uppmirk-
sammade murrester och andra alder-
domliga limningar och utverkade
tillsammans med ett antal studenter
frin den arkeologiska institutionen
att fi dokumentera dessa. Utgriv-
ningen kom att paga 1907-1909 men
da Stjerna kort efter undersdkningen
avled kom resultaten aldrig att full-
standigt presenteras (Kjellberg 2021,
s. 118). Delar av resultaten presente-
rades i ett féredrag av Nils Lithberg,
Stjernas assistent, och trycktes som
artikel i Fornvinnen 1921 (Lithberg
1921). Direfter har keramikmate-
rialet bearbetats av Magnus Elfwen-
dahl vid dennes avhandlingsarbete
och i artikelform (Elfwendahl 1995,
1999). Det samlade fyndmateria-
let frin undersokningen behandlas
oversiktligt i en artikel av UIf Svens-
son i Fornvinnen (Svensson 2007).
Ronnie Carlsson har dven gjort en
sammanstillning och stratigrafisk
bearbetning av undersékningens
huvudsakliga bebyggelseskeden, vil-
ken till stor del foljer den som pre-
senterats av Lithberg 1921 (Carlsson
2010).

Den storsta uppmirksamheten
har dgnats murrester frin ett sten-
hus som dokumenterades tidigt vid
undersokningen. Byggnaden har
dterkommande tolkats som den
tegelbyggnad som uppfordes pd ini-
tiativ av domprost Andreas And och
1316 donerades som bostad for de
korprister vid domkyrkan och sko-
lan som ville leva i gemenskap. Sten-
huset byggdes om och fick nya funk-
tioner i samband med universitetets
grundande. Det forstordes sannolikt
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efter nigon av stadsbrinderna under
1500-talec (DMS 1984:303 Lith-
berg 1921, s. 237 f.; Carlsson 2010,
s. 519). Under huset och nirmast
Fyrisan pétriffade Stjerna dessutom
trikonstruktioner, vilka tolkades
hirréra frin olika generationer av
bryggor och kajer. Strax nedstroms
Studentholmen ligger Kvarnfallet
och platsen tolkades diarfor som en
hamnanliggning. De ildsta anligg-
ningarna utgjordes av risgirdesgir-
dar som troligen anlagts som skydd
mot oversvimningar och dateras av
Lithberg till 1000-talet. Direfter fol-
jer fyra skeden av kajanliggningar,
varav de tvd forsta dateras av Lith-
berg till 1100-talet och de senare
fram till 1200-talets mitt pa grund
av avsaknaden av tegel. Hamnen
ska senare ha 6vergetts da Fyrisins
mynning f6rskots mot Flottsund
under 1200-talets senare del (Lith-
berg 1921, s. 251 ff., 259-63; Gran-
lund 1930, s. 293 f; Redin 1976,
s. 65, Svensson 2007, Carlsson 2010,
s. 520).

Elfwendahl anvinder sin
avhandling en annan fasdatering
in Lithberg, vilken han baserar pd
ett brev frin Knut Stjerna daterat
1907 (Elfwendahl 1999, s. 175). 1
brevet anger Stjerna att limningarna
tillhorde fyra olika tider och att de
av honom foreslagna dateringarna
ir ungefirliga. Enligt Elfwendahl
daterade Stjerna den forsta fasen till
1100-talet, eller tiden omkring 1200
utifrin foremalsfynden, och fas 2 «ill
omkring 1300. Den senaste genom-

i

gingen av Studentholmenmaterialet
gjordes i samband med ett avhand-
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lingsarbete 2014-2017. Da blev det
snart tydligt att endast ett mycket
facal fynd kan kopplas till nirmare
uppgifter om fyndomstindigheter
och lige inom undersokningsytan.
Studentholmenmaterialet kunde
vid tillfillet endast delvis inkluderas
i den fortsatta studien pa grund av
vald metod och jimforelsematerial
(Kjellberg 2021, s. 118). Som repre-
sentativt fyndmaterial av idldre réd-
gods frin Uppsala utgor det dock
alltjimt det enskilt storsta materialet
och visar stor samstimmighet med
de betydligt mindre férekomster som
noterats vid andra undersokningar i
Uppsala.

Det samlade fyndmaterialet frin
Studentholmen omfattar tusentals
foremal fordelat pa 555 fyndposter
och férvaras idag vid Museum Gus-
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Figur I. Knut Stjerna vid utgrdvningarna pa
Studentholmen 1907 (foto: Alvinportalen pd
Uppsala universitet) samt den modell dver
undersékningsomrddet som utférdes som en
del av fdltdokumentationen. Till héger ses
den stora tegelbyggnaden och till vinster

de trdldmningar som tolkades som kaj- och
bryggkonstruktioner (Foto: Digitalt museum,
Upplandsmuseet).

tavianum och Upplandsmuseet. Det
keramiska materialet omfattar sam-
manlagt 2414 fragment. Det visar
pa stor inblandning av senare tider
och bestar huvudsakligen av import-
keramik frin Nordvisteuropa. Det
medeltida glaserade rodgodset utgor
100-tals skirvor frin minst 18 iden-
tifierade hundratals kirl (Elfwen-
dahl 2000, s. 175; Carlsson 2010,
s. 512 ff,, Kjellberg 2021, s. 118).
Keramiken frian Studentholmen
dateras av Elfwendahl huvudsak-
ligen till perioden efter 1200, han
konstaterar i likhet med Lithberg att
de ildsta faserna helt saknar kera-
mik (Elfwendahl 1999, s. 189-90).
Den vanligaste kirltypen inom det
medeltida glaserade rodgodset var
kannor, och de utgjordes av béade
hogdekorerade kirl med vitlerengobe
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och bladfjillsornamentik, samt av
enbart blyglaserade kirl med relativt
sett enklare former och utan dekor.
Kirl av den enklare typen har sir-
skilt utpekats som méjligen lokalt
producerade. De bedoms ocksd som
i huvudsak tillhérande senare faser
in den hégdekorerade och dateras
till tiden efter domkyrkans etable-
ring i staden under sent 1200-tal och
tidigt 1300-tal av Elfwendahl (1995,
s. 30 £, fig. 2).

00K

Figur 2. En typisk “Uppsalakanna” frdn
omkring 1300, med utvdndig gronfldckig
glasyr och tummad bottenrand samt mas-
siv hdnkel med runt tvdrsnitt, sG som den
foreslagits av Magnus Elfwendahl, delvis
utifrdn fynd pd Studentholmen. lllustration
ur Elfwendahl 1995, s. 30.

Metoder for studien av
Studentholmens aldre rodgods

For att proveniensbestimma keramik
har olika analysmetoder som faststil-
ler godsets kemiska sammansittning
visat sig vara anvindbara. I Skandi-
navien var dock linge godsanalyser i
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form av tunnslip dominerande, trots
betydande begrinsningar pa grund
av de geologiska forutsittningarna
i regionen. Fran 1980-talet var dven
neutronaktivering en relativt vanlig
metod i mellersta och sodra Europa
och exempelvis anvindes metoden pa
stengods fran ett stort antal platser i
Europa (Hook 1997). Under 1990-
talet blev ICP-analyser allt vanligare,
men var fortfarande ovanligt i Sve-
rige, medan analyser med pXRF bor-
jade anvindas i Skandinavien forst
pa 2000-talet. Ett betydande pro-
blem, och en viktig kallkritik, ar att
de olika analysmetoderna anvinder
sig av delvis olika grundimnen, och
att kalibreringar kan skilja sig 4t mel-
lan instrument. Data erhallen frin
de olika metoderna kan dirfér inte
matas in i samma statistikprogram
och samkéras utan méste ske separat
for att sedan jimfora resultaten.

pXRF och PCA

pXRF idr en handhallen rontgenspek-
trometer (handheld portable energy
dispersive X-ray fluorescence spectro-
meter) som har anvints fér grund-
dmnesanalys pd keramik sedan cirka
2005 (Holmgqvist 2017). I litteratu-
ren anses metoden nagot begrinsad
i jimforelse med till exempel INAA
och ICP-MS (Holmgqvist 2017). Jim-
forande studier har gjorts dir pXRF
“provides inaccurate elemental con-
centrations which pattern in accurate
ways” (Johnson 2014, s. 564). Hunt
och Speakman (2015) kunde kon-
statera att pXRF under ritta forhal-
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landen kan prestera likvirdigt med
stationira XRF-spektrometrar, men
kan inte fungera som ett substitut for
till exempel INAA eller ICP-MS for
proveniensbestimning av keramik.
Virdena frin analysen maste
utvirderas. Grunddmnen som far for
laga eller nira odetekterbara (<LOD)
virden bor exkluderas frin analy-
sen. Grundimnen som ir kinsliga
for post-depositionell paverkan bor
ocksd exkluderas, till exempel Ca,
P och S. Dessutom kan pXRF inte
korrekt kvantifiera Na, V, Cr, Co, Ni
och Ba (Hunt & Speakman 2015).
Grundimnena som inkluderades i
analysen var dirfor Si, Al, Mn, Fe,
K, As, Ti, Zn, Ga, Zr, Rb samt Sr.
Principalkomponentsanalys
(PCA) ir en multivariat metod som
anvinds for att analysera stora data-
mingder (Orton & Hughes 2013,
s. 176). Analysen soker ut de grund-
imnen som uppvisar storst variation,
och fran dem skapas principalkom-
ponenter (PC). PC1, PC2 och PC3
sammanfattar stdrst variation mel-
lan proverna, och dessa bildar X, Y
och Z-axeln i ett tredimensionellt
diagram. Eftersom diagrammen
publiceras i tvd dimensioner ser det
ibland ut som olika grupper 6verlap-
par varandra trots att de skiljer sig i
en tredimensionell rymd.
Punkterna, som motsvarar en-
skilda skirvor, placerar sig med va-
rierande avstind till varandra i dia-
grammet beroende pé hur lika eller
olika deras grundimnesuppsittning
ir. Med andra ord, skirvor frin kirl
tillverkade av lera frin samma geo-
grafiska omréde ska i teorin gruppera
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sig tillsammans i diagrammet (Orton
& Hughes 2013, s. 176). En kontroll
av analysresultatet gors genom att in-
kludera tva skdrvor med kind prove-
niens, i den hir studien handlar det
om tva skirvor frin Brygge i Belgien.
PCA har anvints for behandling av
pXRF-datan i studien.

ICP-MA/ES-analys

Under de senaste decennierna har
ICP-MA/ES-analyser (Inductively
Coupled Plasma-Mass Atomic Emis-
sion Spectrometry) blivit allt van-
ligare i norra Europa och det beror
fraimst pa att metoden ir forhillande-
vis enkel, billig och mycket tillforlit-
lig. Huvudsyftet med metoden ir att
bestimma var keramikkirl och andra
artefakter av leror tillverkats (ex. Little
et al. 2004; Brorsson 2013). ICP-MA/
ES idr en kemisk analysmetod som ger
svar pa godsets kemiska sammansitt-
ning genom att mita ett stort spek-
trum av grundimnen ned till extremt
laga nivier (Golitko & Dussubieux
2016). Analysen sker i laboratorie-
miljo med hjilp av masspektrometri
och totalt analyseras 44 grundimnen,
varav tolv (A, Ca, Ce, Co, Cr, Ga, La,
Mg, Mn, Ma, Sr and V) anvinds for
att bestimma var lerorna till kirlen
kom ifran. Urvalet av grunddmnen ir
baserad pa tidigare erfarenheter som
har visat pa vilka grundimnen som ir
tillimpbar for den aktuella fragestill-
ningen. (Thompson & Walsh 1989).

Analysen innehiller en mycket
stor mingd data och for att kunna
bearbeta denna har all data processats
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i statistikprogrammet SPSS och resul-
tatet presenteras i form av en klus-
teranalys och ett dendrogram. Fak-
toranalysen viger samman de olika
tolv grundimnena och grupperar
skidrvorna si att de som har samma
kemiska sammansittning placerar sig
intill varandra, medan de som avviker
placerar sig pa annan plats.

Tillvigagangssitt

Analysen och tolkningen av kera-
miken frin Studentholmen skedde i
flera integrerade steg. Inledningsvis
genomfordes registrering, fotogra-
fering och illustration av totalt 65
skirvor. Detta skedde l6pande jimte
mitningarna med pXREF. Syftet var
datainsamling. Steg tvd bestod av
okuldr klassificering. I detta steg
identifierades tolv skirvor tillhora en
distinkt grupp som kom att kallas
grupp 1, samt nio skirvor tillhéra
en egen grupp som kom att kallas
grupp 2. Resterande skirvor tillit
sig inte att grupperas i detalj genom
okulir analys, men betecknades pre-
liminirt som antingen representanter
for flandriske eller sydskandinaviske
rodgods (Erdman et al 1984, s. 428).
Steg tre innebar en preliminir
pXRE-PCA med syftet att under-
soka hur skiarvmaterialet grupperade
sig. Totalt 39 diagnostiska skirvor
det vill siga mynningar, bottnar
och ett par hinklar analyserades.
Fran den storsta gruppen, samt dven
ovriga skirvor av intresse, gjordes
sedan ett urval pa tio skirvor till
ICP-MA/ES-analys. Steg fyra inne-
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bar ICP-MA/ES-analys dir en san-
nolik proveniens kunde faststillas for
majoriteten av materialet. I steg fem
integrerades de foregiende stegen, en
kontinuerlig diskussion fordes forfat-
tarna emellan, och resultaten fran
den okulira klassificeringen, pXRE-
PCA och ICP-MA/ES utvirderas
och prévades gentemot varandra.

ICP-MA/ES-analys

Utifrdn den icke-destruktiva pXRE-
analysen valdes tio skidrvor ut for
ICP-MA/ES-analys. En av skdrvorna
(Uppsala SH407-2) har tillhore en
droppanna, medan resterande san-
nolikt kommer fran kannor. En
kanna (Uppsala SH246-5) hade ett
sa kallat munkansikte och dessa var
vanligtvis tillverkade i Liibeck eller i
Schleswig-Holstein (Brorsson & Jef-
fery 2022). For att kunna studera var
kirlen har producerats har ytterligare
jamforelsematerial infogats i ana-
lysen. Materialet finns i Keramiska
Studiers databas 6ver keramik, med
mer dn 14 500 prover av keramik och
raleror frin olika delar av virlden,
men med fokus pd norra Europa. I
databasen finns bland annat keramik
frin olika produktionsplatser, och
denna keramik utgor tillsammans
med bland annat réilerorna referens
pa de lokala ramaterialen.

Analysen ir baserad pd att likhe-
ter och skillnader identifieras och de
skdrvor som avviker frin keramiken
frin Studentholmen tas bort i flera
olika steg. Antalet steg dr beroende
pa antalet analyserade skirvor. Ana-
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Prov Al Ca Ce Co Cr Ga La Mg Mn Na Sr V

% % ppm | ppm | ppm [ ppm | ppm % ppm % ppm | ppm
Uppsala SH214-6 69 | 1,32 | 86,1 | 135 | 205 | 18,2 | 403 [ 093 | 570 [ 0,53 | 1185 | 99
Uppsala SH232-13 | 577 | 3,01 63 13,6 67 147 | 31,1 | 0,73 | 440 | 046 | 1465 83
Uppsala SH246-5 5,98 2,46 81,9 11,1 71 15,25 38 0,78 533 0,52 134 83
Uppsala SH256-3 6,35 1,98 76,3 11,7 153 16,1 35,5 0,83 521 0,5 119 90
Uppsala SH256-5 6,97 0,75 78,6 11,9 233 18,4 37 0,94 476 0,49 91,5 105
Uppsala SH361-4 6,75 | 1,36 | 838 [ 12,8 90 176 | 364 | 09 511 [ 049 | 107 101
Uppsala SH366 618 | 2,73 | 749 | 133 124 | 15,75 | 33,3 0,8 548 | 0,48 144 96
Uppsala SH407-2 6,23 | 0,93 72 13,2 67 | 16,25 | 335 | 0,84 | 455 | 049 | 954 90
Uppsala SHS 59 3,84 68 10,5 198 14,75 30,7 0,76 460 0,49 157 83
Uppsala SH546-2 6,46 1,8 87,1 12,7 73 16,8 35,3 0,82 569 0,49 140,5 81
Uppsala3 6,33 1,57 77,5 13,2 55 18,4 34,8 1,04 636 1,3 140,5 57
Uppsala4 666 | 2,13 | 906 | 147 49 21 394 [ 098 | 631 | 1,41 | 170 64
Uppsalas 677 | 1,38 | 76,3 | 11,5 52 199 | 398 | 099 | 498 | 1,32 | 150,5 61

Tabell 1. ICP-MA/ES-analys av keramiken fran Studentholmen samt av tre prover av tegel
fran det medeltida tegelbruket vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

lysresultatet 6ver de olika grundim-
nena dterfinns i tabell 1.

I forsta steget har skdrvorna frin
Studentholmen jimforts med avfall
fran ett medeltida tegelbruk vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala (fig. 3).
Teglet provtogs vid undersokningar
utforda av Upplandsmuseet vid tegel-
bruket ar 2014, och tegelugnen kan
ha anvints i samband med uppféran-
det av Franciskankonventet pa plat-
sen ar 1247 (Fagerlund 2016, s. 54).
Ugnen ska ha varit i bruk in i 1500-

talet. Medeltida keramikkirl, tegel
och kakel bestod oftast av samma
typ av leror, och det dr dirmed moj-
ligt att jimra keramik med béade tegel
och kakel.

ICP-MA/ES-analysen visar tyd-
ligt att keramiken har en annan
kemisk sammansittning dn teglet
och att samtliga tio kirl fran Stu-
dentholmen sannolikt inte dr lokalt
tillverkade. Analysen visar dven att
skirvorna Uppsala SH232-13 och
Uppsala SH5 avviker frin de 6vriga

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

Rescaled Distance Cluster Combine
a ; 1P 1.5
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Figur 3. ICP-analys av
dldre glaserat gods.
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Figur 4. Keramiken fran
Studentholmen avviker
helt fran keramik tillver-
kad i Stockholm.

skirvorna och att dessa tva kirl har
en annan proveniens. Det dr framfor
allt de hoga halterna av kalcium (Ca)
och strontium (Sr) som gor att dessa
tva avviker (tab. 1). De resterande
kirlen forefaller diremot ha haft
samma proveniens. Skidrvorna frin
Studentholmen har dven jimforts
med annan keramik fran Uppland,
inklusive Enképing och det finns
inga likheter dem emellan.

En tinkbar proveniens for de
glaserade kannorna fran Studenthol-
men dr Stockholm. En jimférande
studie av tegel och yngre rodgods
fran olika delar av Stockholm har
visat att skidrvorna frin Studenthol-
men har en helt annan kemisk sam-
mansittning, och att lerorna avvi-
ker markant (fig. 4). Analysen visar
med all tydlighet att keramiken fran
Studentholmen inte kom frin ostra
Mellansverige.

Keramiken frin Studentholmen
har direfter jimforts med tidi-
gare analyserad keramik fran andra
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delar av Sverige, Estland, Lettland,
Litauen, Danmark, Polen och Eng-
land. Aterigen kan man konstatera
att det inte foreligger nagra likheter
mellan den jimforande keramiken
och de tio skdrvorna frin Student-
holmen. Ett av de dominerande
omradena for att framstilla hog-
medeltida ildre glaserat rodgods
var Brygge och Flandern i Belgien.
Keramiken frin Studentholmen har
darfor jamforts med hantverksavfall
fran tre olika platser i Brygge. Analy-
sen visar att keramiken fran Student-
holmen och Brygge inte har samma
kemiska sammansittning.
Keramiken frin Studentholmen
har slutligen jamforts med tidigare
analyserad keramik fran fyndorter i
norra Tyskland samt med material
frin Nederlinderna. Det tyska mate-
rialet hirrér bland annat fran orter
som Liibeck, Stralsund, Wismar,
Rostock och Greifswald. Analysen
visar att dtta av skidrvorna placerar
sig tillsammans med keramik frin

Downloaded by 216.73.216.223 2025-12-05 17:47:20



META 2024

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

Rescaled Distance Cluster Combing
a 10 15
1 1

L L

20
1 1

Lilbeck2 BK 14
Uppsala
SH361-4 6
Uppsala
SH246-53
Uppsala
SH546-210
Uppsala
SH256-3 4
Uppsala SH36§

Libeck! BK 13 }

T
- 1

Li Kob1 11

NV Tyskland
Libeck3 BK 15

Uppsala
SH407-2 8

Wismar1 16

Wismar2 17

Uppsala
SH232-132

Uppsala SHS 9

Lii Kob2 12 4

Enkhuize1 21

Enkhuize2 22 J NV Nederlinderna
Uppsala
SH214-6 1
Uppsala

SH236-5 3

[
20 I
Goudal 23

Figur 5. Tva av kannorna
fran Studentholmen
forefaller vara tillverkade
av rdmaterial frdn nord-
vdstra Nederldnderna

Amsterdamg I
18

Amsterdams
19

och ndrmsta parallell dr
Enkhuizen.

Liibeck och Wismar i vistra Meck-
lenburg (fig. 5). Avstindet mellan
Liibeck och Wismar ir endast 40
kilometer och det dr mycket troligt att
keramiker i de olika stiderna anvint
sig av leror frin samma omréde. Sju
av kannorna och droppannan bor
dirmed vara tillverkade i nirheten
av Liibeck och Wismar. Detta stir-
ker resultatet om att kannor med si
kallade munkansikten var tillverkade
i eller i nirheten av Liibeck. Man kan
dven notera att samtliga tio skidrvor
avviker fran keramik frin Rostock,
Stralsund och Greifswald, men iven
med material frin Hamburg, Bre-
men och Niedersachsen.

Det nederlindska jamforelsema-
terialet bestir bland annat av kera-
mik frin orter som Qosterhout och
Bergen-op-Zoom i Noord-Brabant,
Harlingen i Friesland och Gennep-
Krefeld i Limburg och dessa avviker
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helt frin keramiken frin Student-
holmen. Diremot uppvisar keramik
frain Amsterdam, Gouda i Zuid-
Holland och framfor allt Enkhuizen
i Noord-Holland likheter med tvi
av skirvorna frin Studentholmen. I
jimforelse med det nordtyska mate-
rialet placerar sig skirvorna Uppsala
SH214-6 och Uppsala SH256-5
nira keramik frin Enkhuizen,
medan skirvorna frin Amsterdam
och Gouda placerar sig i en annan
grupp (fig. 5).

Sammanfattningsvis visar ICP-
MA/ES-analysen att en stor del av
det ildre glaserade rodgodset fran
Studentholmen har tillverkats i norra
Tyskland och huvudsakligen i nir-
heten av Liibeck och Wismar. Dir-
utdver dverensstimmer tva skirvor
forhillandevis vil med keramik frin
Enkhuizen i nordvistra Holland.
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20

Component 2 (16,3 %)

Figur 6. Resultatet

fran pXRF-PCA i form
av ett spridnings-
diagram baserat pd
PCI och PC2. Nyckel:
B=Bryggereferens,
a=Grupp |, A=Grupp
2, x=Grupp 3, e=dldre
rédgods (samma pro-

veniens from grupp |
och grupp 2, o=ovrigt
rédgods (avviker

ndgot i pXRF-PCA),),
Y=avvikande rédgods
enligt pXRF-PCA (bland
annat "munkansiktet”).
Streckad ring indikerar

-20 0
Component 1 (32 %)

pXRF-analys
Grupp |

Skirvorna fran grupp 1 (0) definie-
rades tidigt i analysprocessen baserat
pa distinkt firg, form och forekomst
av vitlerengobe samt en spricklig
koppartillsatt blyglasyr. Atta av tolv
skidrvor genomgick pXRF-PCA. De
placerar sig inte med Bryggereferen-
serna (B), utan bildar en 16s grup-
pering tillsammans med tvd skirvor
som undergick ICP-MA/ES-ana-
lys, varav en ocksé ingér i grupp 1
(SH232-13, fig. 7). ICP-MA/ES
visade att SH232-13 och SH546-2
troligtvis hirrér frain Nordtyskland.
Sammantaget indikerar de olika
analysmetoderna att skirvorna till-
hérande grupp 1 hirrér frin Nord-
tyskland, och exempelvis finns en
produktionsplats dokumenterad for
hogdekorerat rédgods vid Kleine

10
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att skdrvan ocksd under-
gatt ICP-analys.

20

Burgstraf$e i Liibeck under det sena
1200-talet (Drescher & Drenkhahn
2017, s. 358).

Grupp 2

Skirvorna frin grupp 2 (A) identifie-
rades ocksa tidigt i analysprocessen.
Den enkla klara (bruna) glasyren
anses typiskt for sydskandinaviske
ildre rodgods. Sju av nio skirvor
genomgick pXRF-PCA. Grupp 2
bildar, likt grupp 1, en 16s gruppering
utan Sverlapp med Bryggeskirvorna
(B). Diremot overlappar grupp 2
med grupp 1, och pXRF-PCA indi-
kerar siledes samma proveniens.
ICP-MA/ES-analysen av SH546-2,
som ingdr i grupp 2, tolkas hir-
rora frain Nordtyskland i nirheten
av Liibeck. Hir rader alltsd dterigen
samstimmighet mellan ICP-MA/ES
och pXRF-PCA.

Downloaded by 216.73.216.223 2025-12-05 17:47:20



META 2024

: e
et s
[~ = ) s ) B

Figur 7. T.v. bukskdrva (SH232-13) frdn Uppsala frdn kanna i hogdekorerat rodgods (Grupp 1).
T.h. bukskdrvor fran hégdekorerat rédgods fran Liibeck, en sd kallad ”Dansepige”-kanna
med samma karaktdr pa glasyr och dekor som Uppsalaskdrvan (foto t.h., Erik Johansson).

En av skirvorna i grupp 2 (SH447-3)
(fig. 8) dr en mynning, svagt utdt-
bojd, med svag halkil pa insidan av
mynningen. Analogier finns i Lund
och Liibeck, men saknas till exempel
i Flandern, vilket styrker tolkningen
av gruppens proveniens (De Groote
2008, s. 123-125; Drescher &
Drenkhahn 2017; Johansson opubl.).

Grupp 3
pXRE-PCA visade en grupp (x) besté-

ende av sex skdrvor med varierande
dekor. Dessa placerade sig inte med
grupp 1 eller grupp 2, utan nirmre
Bryggeskdrvorna. En av skirvorna,
SH214-6 valdes for ICP-MA/ES-
analys med resultatet att skdrvan hade
nederlindsk proveniens. Materialet
var si pass fragmenterat att identifie-
ringen och grupperingen inte tillit sig
gora vid den okuldra analysen, utan
gruppen framtridde forst vid gransk-

\ @

Figur 8. Ovan, en mynningsskdrva fran

en kanna i dldre rodgods fran Uppsala
(SH447-3). Under, en mynningsskdrva fran
Sankt Mikael 16 i Lund (fas 7, kring 1300),
ocksd den med klar glasyr pa rédbrdnt gods,
och av samma mynningsform. Formmadssigt
dr mynningarna sa pass lika att de kan vara
fran verkstdder inom samma stiltradition.
Mynningsdiametern dr 10—11 cm. Foto: Erik
Johansson.

ningen av pXRF-PCA. Ett par skiir-
vor hade engobe och en jimn kop-

parhaltig glasyr (fig. 9).

Ovrigt rodgods

Av de 39 skirvorna som genomgick
pXREF-PCA kvarstar 18 ovriga. 11 av
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Figur 9. Tvd av bukskdrvorna som ingdr i grupp 3. Foto: Erik Johansson.

dessa (o) placerade sig med grupp 1
och 2 i pXRF-PCA och tolkas alltsd
hirrora frin Nordtyskland. Reste-
rande sju skirvor avvek pd olika sitt
och skall dirfor kortfattat diskuteras.

Fem skirvor (0), (varav SH5 prov-
togs for ICP-MS, fig. 10) urskiljer sig
frin den stdrre gruppen, men kan
utifrin XRF-PCA inte tolkas tillhora
en homogen grupp. Diremot bildas
tvd par med skirvor som sikerli-
gen tillhort tvd olika kirl: SH267b
och SH299-1 bildar ett par, och
SH236-1 och SH257B bildar ett
annat (fig. 11-12).

Ytterligare tva skirvor (Y) utmir-
ker sig i pXRF-PCA. Dessa placerar
sig mest avvikande gentemot skirv-
materialet. Dessa 4r SH6, mynning
(¢j ritad) och SH246-5, ett si kallat
“munkansikte” (fig. 13) (termen efter
Selling 1943). Den senare har ocksa
undergatt ICP-MA/ES-analys och
tolkas hirrora fran Liibeck. I Liibeck
finns dessutom ett antal felbrinda
“munkansikten” (Drenkhahn 2015,
s. 136).

Varfor avviker Y frin resten av

materialet i XRF-PCA nir ICP-MA/

73

ES visade pd samma proveniens?
XRF-analysen visar att munkansik-
tet har vildigt héga kalciumvirden
jimfort med Svriga materialet, och
dven om kalcium inte inkluderades
i PCA kan det mojligen paverkat
detekteringen av de 6vriga grundim-
nena vid sjilva mitningen. ICP-MA/
ES visar nimligen pa normala kalci-
umvirden hos "munkansiktet”. Slut-
satsen dr att mitningen med pXRF
inte varit optimal och att avvikelsen
inte fingades upp under arbetets
gang. SH6 som ocksa placerar avvi-
kande och nira munkansiktet visar
dock inga forhojda kalciumvirden,
vilket problematiserar tolkningen
ytterligare. Inom for foreliggande
studie gar det inte att utréna avvi-
kelsen men forslagsvis handlar det
om antingen felmitning med pXRF
eller hur PCA grupperar proverna.
Y upplevs som lika men ir eventu-
elle inte frdn samma plats. I stillet
for att stryka dessa frin PCA har vi
valt att inkludera dem for att belysa
den eventuella problematiken med
metoden.
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Figur 10. SH5, en mynningsskdrva till en
kanna med bryggtut i hogdekorerat rod-
gods. Foto: Erik Johansson.

Figur 11. En botten (SH267b) samt en bukskdrva (SH299-1) med applicerade plastisk fjdll-
dekor i hégdekorerat rédgods som tolkas ha tillhért samma kanna. Foto: Erik Johansson.

Figur 12. En trindhank (SH236-1) och en mynning (SH257B) som tolkas ha tillhért samma

kanna. Foto: Erik Johansson.

Diskussion

Utifrdn tidigare registreringar och
okulira bedémningar har kerami-
ken fran Studentholmen beddmts
vara bidde importerad, frin de stora
producenterna lings Nordsjokusten
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och Sydskandinavien, samt mojli-
gen framstilld i Uppland. De nu
genomforda tekniska analyserna
visar att inte en enda av de analyse-
rade skirvorna har en sydskandina-
visk eller lokal proveniens, utan att
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samtliga identifierade kil var tillver-
kade i norra Tyskland och i Neder-
linderna. Skirvor frin de okulirt
klassificerade grupperna, indelade i
hogdekorerat rodgods med plastisk
dekor och engobe, eller med enklare
klar glasyr och utan dekor, det som
traditionellt benimns for sydskan-
dinaviskt rodgods, férekom bland
de skirvor som genom ICP- och
XRF-analys utkristalliserade sig som
en Nordtysk grupp. Detta innebir,
forutom att keramikmaterialet fran
Studentholmen deponerats innan
ett professionellt keramikhantverk
etablerades i Uppsala, ocksa att de
tidigare antagna kontakt- och han-
delsvigarna mellan Uppsala och
kontinenten bor tas under nytt dver-
vigande.

Norra Tyskland och speciellt
Liibeck forefaller ha varit ett viktigt
kontaktomrade f6r minniskorna i
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Figur 13. T.v. "munk-
ansikte” fran Uppsala.
T.h. felbrdnt munkansikte
fran Liibeck. Foto: Erik
Johansson.

Uppsala. Keramiken kan ha kommit
till staden genom tyska kopmin men
ocksa via skandinaver som vistats i
Liibeck. Aven de nederlindska kir-
len kan ha bytt hand i till exempel
Liibeck (Liibeck benimns till exem-
pel som “international gateway” i
Jahnke 2019). Frans Verhaeghe har
menat att det hogdekorerade rod-
godset, over lag, var ett Nordsjéfeno-
men (Roesdahl & Verhaeghe 2011,
s. 192), dir de flamlindska produk-
terna dominerade. Den hir studien
nyanserar den bilden och pekar mot
att det hogdekorerade rodgodset
ocksd hade en tydlig, om 4n min-
dre, betydelse i Ostersjosfiren, men
da producerat i Liibeck i stillet for
i Brygge. Resultatet av denna studie
visar dirmed att den traditionella
indelningen mellan hog- respektive
lagdekorerade kirl, som huvudsaklig
utgangspunkt for en proveniensbe-
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stimning, bor ifrigasittas genom
ytterligare studier och analyser.

pXRF-PCA uppvisar initialt ett
spretigt men homogent material med
nagra avvikande skidrvor. Genom
systematisk genomging av pXRE-
PCA, tillsammans med traditionell
keramikanalys och analogier med
litteraturen kunde Uppsalagruppen
delas upp i ett antal mindre grupper
som bicttre representerar det normala
inventariet i de medeltida hushallen
i Uppsala (se Kjellberg 2021, Elf-
wendahl 1999 och diri anférd lit-
teratur). Med hjilp av ICP-MA/ES
kunde grupperna frin PCA bindas
till geografiska platser och utvirderas
ytterligare. Till exempel kunde san-
nolikt felmitta skirvor fingas upp,
nagot som ir viktig lirdom av den
hir processen och problemet med
handhallen XREF.

Det har visat sig vara en stor for-
del att kombinera pXRF och ICP-
MA/ES. De olika analysmetoderna
har till stor del visat pi samma for-
delning. For att kunna bestimma
kirlens faktiska ursprung krivs ett
omfattande jimférelsematerial, och
det ir tack vare referensmaterialen
som vi kunnat bestimma att kerami-
ken inte var lokalt framstilld, utan
importerad frin produktionsplatser i
Nederlinderna och norra Tyskland.

Studien visar hur traditionell,
okuldr keramikanalys i kombina-
tion med pXRF-PCA och ICP-MA/
ES-analys kan anvindas for att gora
detaljerade och mer vetenskapligt

robusta studier av medeltida kera-
mikmaterial. Den traditionella
keramikanalysen bygger pa tidigare
erfarenhet och tillginglig litteratur.
Metoderna pXRF och ICP-MA/ES
bidrar med objektiva variabler men
informationen frin dessa kriver
tolkning. Tillsammans utgér de tre
angreppssitten kontrollfunktioner
av varandra och en solidare metod.

Tack till Societas Archaeologica Upsa-
liensis forskningsfond for frikostigt stod
till analyser och arbete. Tack ocksi
till John Worley och personalen vid
Museum Gustavianums samlingar for
det vinliga mottagandet och till Filmo
Verhagen for god hjilp i sjilva analys-
arbetet.
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